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Auftraggeber profine GmbH 
International Profile Group 
Mülheimer Straße 26  
53840 Troisdorf 
Deutschland 

Produkt Nebeneingangstür mit horizontaler, glasteilender Sprosse und 
Seitenteil, nach innen öffnend  

Bezeichnung KBE 76, KÖMMERLING 76, TROCAL 76 

Außenmaß (B x H) 1800 mm x 2446 mm 
Leistungsrel.  
Produktdetails  

Material: PVC-U weiß  

Dichtungen:  
Flügel 4-seitig, Anschlagdichtung, PCE, profine GmbH 
Zarge 3-seitig, Anschlagdichtung, PCE, profine GmbH 
Schwelle Schlauchdichtung, G060, EPDM, profine GmbH 
Schwelle: Aluminium-Kunststoff Verbundschwelle, A076, profine  

Beschläge: 
 Mehrfachverriegelung, 242593, Fa. MACO 
 Hauptschließblech, 224097, Fa. MACO  
 Nebenschließbleche, 217631, Fa. MACO 
 zweiteilig, Roto Door Line Haustürband PS 27, Roto Frank AG 

Schließzustand geschlossen und verriegelt  
(in Hauptfalle, Riegel, Nebenfallen und Schwenkhaken) 

Besonderheiten 
 

Ergebnis  
Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 

 

Klasse C2 / B2 

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 

 

Klasse 4A 

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 

 

Klasse 3 (ohne Klimaeinfluss) 

Klasse 3 (mit Klimaeinfluss, Klima d) 
Klasse 2 (mit Klimaeinfluss, Klima e) 

 

ift  Rosenheim   
17.06.2014   
   

Michael Breckl-Stock, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 

 

Grundlagen 
Prüfnormen: 
EN 1026 : 2000-06 
EN 1027 : 2000-06 
EN 12211 : 2000-06 

Darstellung 

 

Verwendungshinweise  
Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der oben genannten 
Eigenschaften für Türen nach 
EN 14351-1 : 2006-03+A1: 
2010. 

Gültigkeit  
Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschließlich auf 
den geprüften und beschriebe-
nen Probekörper. 

Diese Prüfung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion, insbe-
sondere Witterungs- und Alte-
rungserscheinungen wurden 
nicht berücksichtigt. 

Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift -Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift -
Prüfdokumentationen“. Das 
Deckblatt kann als Kurzfassung 
verwendet werden. 

Inhalt 
Der Nachweis umfasst 
insgesamt 53 Seiten. 
  
 
 



Nachweis 
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Auftraggeber profine GmbH 
International Profile Group 
Mülheimer Straße 26  
53840 Troisdorf 
Deutschland 

Produkt Nebeneingangstür mit horizontaler, glasteilender Sprosse und 
Seitenteil, nach innen öffnend 

Bezeichnung KBE 76, KÖMMERLING 76, TROCAL 76 

Außenmaß (B x H) 1800 mm x 2446 mm 

Leistungsrel.  
Produktdetails 

Material: PVC-U weiß  

Dichtungen:  
Flügel 4-seitig, Anschlagdichtung, PCE, profine GmbH 
Zarge 3-seitig, Anschlagdichtung, PCE, profine GmbH 
Schwelle Schlauchdichtung, G060, EPDM, profine GmbH 
Schwelle: Aluminium-Kunststoff Verbundschwelle, A076, profine  

Beschläge: 
 Mehrfachverriegelung, 242593, Fa. MACO 
 Hauptschließblech, 224097, Fa. MACO  
 Nebenschließbleche, 217631, Fa. MACO 
 zweiteilig, Roto Door Line Haustürband PS 27, Roto Frank AG 

Schließzustand geschlossen und verriegelt  
(in Hauptfalle, Riegel, Nebenfallen und Schwenkhaken) 

  
Ergebnis  
 
Differenzklimaverhalten nach EN 12219:1999-11 

 
Klasse 2(d) / 3(e) 

Bedienungskräfte nach EN 12217:2003-12 

 

 

Klasse 2 (ohne Klimaeinfluss) 

Klasse 2 (mit Klimaeinfluss) 
 

 
 
 
 
ift  Rosenheim   
17.6.2014   
   

Michael Breckl-Stock, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Dichtheit & Windlast 

 

Grundlagen 
Prüfnormen: 
EN 1121 : 2000-06 
EN 12046–2 : 2000-02 
 

Darstellung 

 

Verwendungshinweise  
Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der oben genannten 
Eigenschaften für Türen nach 
EN 14351-1 : 2006-03+A1: 
2010. 

Gültigkeit  
Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschließlich auf 
den geprüften und beschriebe-
nen Probekörper. 

Diese Prüfung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion, insbe-
sondere Witterungs- und Alte-
rungserscheinungen wurden 
nicht berücksichtigt. 

Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift -Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift -
Prüfdokumentationen“. Das 
Deckblatt kann als Kurzfassung 
verwendet werden. 

Inhalt 
Der Nachweis umfasst 
insgesamt 53 Seiten. 
 



Nachweis 
Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, Stoßfestigkeit 
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Auftraggeber profine GmbH 
International Profile Group 
Mülheimer Straße 26  
53840 Troisdorf 
Deutschland 

Produkt Nebeneingangstür mit horizontaler, glasteilender Sprosse und 
Seitenteil, nach innen öffnend 

Bezeichnung KBE 76, KÖMMERLING 76, TROCAL 76 

Außenmaß (B x H) 1800 mm x 2446 mm 
Leistungsrel.  
Produktdetails 

Material: PVC-U weiß  

Dichtungen:  
Flügel 4-seitig, Anschlagdichtung, PCE, profine GmbH 
Zarge 3-seitig, Anschlagdichtung, PCE, profine GmbH 
Schwelle Schlauchdichtung, G060, EPDM, profine GmbH 
Schwelle: Aluminium-Kunststoff Verbundschwelle, A076, profine  

Beschläge: 
 Mehrfachverriegelung, 242593, Fa. MACO 
 Hauptschließblech, 224097, Fa. MACO  
 Nebenschließbleche, 217631, Fa. MACO 
 zweiteilig, Roto Door Line Haustürband PS 27, Roto Frank AG 

  

Ergebnis  

Dauerfunktion nach EN 12400:2002-11 

 

Klasse 5 

Mechanische Beanspruchung nach EN 1192:1999-11 

 

Vertikale Belastung 
Statische Verwindung 
Weicher Stoß 
Harter Stoß 
 

Gesamtklassifizierung 

Klasse 
Klasse 
Klasse 
Klasse 
 

Klasse 

3 
3 
3 
4 
 

3 

Stoßfestigkeit nach EN 13049:2003-04 

 
Klasse 1 

 
 

ift  Rosenheim   
17.06.2014   
   

Michael Breckl-Stock, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Dichtheit & Windlast 
 

Grundlagen 
Prüfnormen: 
EN 947: 1998-12 
EN 948: 1999-08 
EN 949: 1998-12 
EN 950: 1999-08 
EN 1191: 2000-02 
EN 13049:2003-04 
 
Darstellung 

 

Verwendungshinweise  
Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der oben genannten 
Eigenschaften für Türen nach 
EN 14351-1 : 2006-03+A1: 
2010. 
Gültigkeit  
Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschließlich auf 
den geprüften und beschriebe-
nen Probekörper. 

Diese Prüfung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion, insbe-
sondere Witterungs- und Alte-
rungserscheinungen wurden 
nicht berücksichtigt. 

Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift -Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift -
Prüfdokumentationen“. Das 
Deckblatt kann als Kurzfassung 
verwendet werden. 

Inhalt 
Der Nachweis umfasst 
insgesamt 53 Seiten. 
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1 Gegenstand 

1.1 Probekörperbeschreibung 

Produkt   
Einbauart/Wandbauart Stahlumfassungsrahmen  
Hersteller Profine GmbH  
Herstelldatum Oktober 2013  
Produktbezeichnung 1-flg. Nebeneingangstür mit horizontaler, glasteilender Sprosse 

und Seitenteil 
 

Profilsystem KBE 76mm 
KÖ 76mm 
TROCAL 76mm 

 

Angriffseite Schließseite / Schließfläche nach DIN EN 12519  
Öffnungsrichtung DIN R, nach innen  
Lichtes Öffnungsmaß 
Flügelaußenabmessung 

1042 mm x 2311 mm 
1100 mm x 2350 mm 

 

Baurichtmaß/Rahmenaußenmaß 1800 mm x 2446 mm   
Blendrahmen/Zarge nähere Angaben siehe Zeichnung  

Typ, Hersteller Blendrahmen / profine GmbH  
Material PVC-U weiß  
Profilsystem KBE 76mm 

KÖ 76mm 
TROCAL 76mm 

 

Profilnummer und 
Profilquerschnitt (B x D) 

76102 
85 mm x 76 mm 

 

Aussteifungsprofil V313  
Rahmenverbindung oben auf Gehrung geschnitten und verschweißt, unten stumpf auf 

Schwelle A076 gestoßen 
 

Zusatzprofile nähere Angaben siehe Zeichnung  
Typ, Hersteller Pfostenprofil / profine GmbH  
Material PVC-U weiß  
Profilsystem KBE 76 mm 

KÖ 76 mm 
TROCAL 76 mm 

 

Profilnummer und 
Profilquerschnitt (B x D) 

76303 
110 mm x 76 mm 

 

Aussteifungsprofil V323 verschraubt alle 250 mm – 300 mm  
Rahmenverbindung oben stirnseitig befräst und mit T-Verbinder J053, im Blendrah-

men verschraubt; 
unten stirnseitig befräst und mit Dichtkissen J067, auf Schwellen-
profil gesetzt und von unten in Schraubkanäle verschraubt; 
im Falz seitlich Windstop M175 eingesetzt und mit spritzbarem 
Dichtstoff abgedichtet 

 

Typ, Hersteller Höhenausgleich, profine GmbH  
Material PVC-U / weiß  
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Profilsystem KBE 76 mm 
KÖ 76 mm 
TROCAL 76 mm 

 

Profilnummer 76204  
Profilquerschnitt (B x D) 126 mm x 76 mm  
Aussteifungsprofil V314  
Rahmenverbindung stirnseitig befräst und von unten sowie seitlich verschraubt 

Zwischenprofil 76298 unter Profil 76204 aufgerastet davor Alu-
Wetterschenkel A068 von unten verschraubt. Nähere Angaben 
siehe Zeichnung 

 

Typ, Hersteller Türschwelle mit thermischer Trennung  
Material Aluminium / Kunststoff Verbundschwelle  
Profilsystem KBE 76mm 

KÖ 76mm 
TROCAL 76mm 

 

Profilnummer und 
Profilquerschnitt (B x D) 

A076 
20 mm x 76 mm 

 

Rahmenverbindung unter Blendrahmen mittels Schwellen-Verbinder-Set M152, sowie 
Füllkern M171 (in der Blendrahmenverstärkung) verschraubt. 
Im Blendrahmenfalz seitlich links und rechts Windstop M175 ein-
gesetzt und mit spritzbarem Dichtstoff abgedichtet 

 

Flügelrahmen nähere Angaben siehe Zeichnung  
Typ, Hersteller Flügelrahmen / profine GmbH  
Material PVC-U weiß  
Profilsystem KBE 76mm 

KÖ 76mm 
TROCAL 76mm 

 

Profilnummer und 
Profilquerschnitt (B x D) 

76204 
110 mm x 76 mm 

 

Drückerhöhe 1050 mm  
Aussteifungsprofil V314  
Flügelgewicht 96 kg  

Rahmenverbindung in den Ecken auf Gehrung geschnitten mit Schweißeckverbinder 
M164 im Stahl eingeschoben und verschweißt 

 

Zusatzprofil   
Typ, Hersteller Wetterschenkel A061 mit Endkappen M162 und Dichtung G060   
Ausführung unter Flügel geschraubt und mit dauerelastischem Dichtstoff ab-

gedichtet; 
seitlich links und rechts im Falzbereich unten Windstop M261 ein-
gesetzt und mit dauerelastischem Dichtstoff abgedichtet; 
auf der Bandseite M161, Euronut Dichtteil eingesetzt und abge-
dichtet 

 

Zusatzprofile   
Typ, Hersteller Flügelsprosse / profine GmbH  
Material PVC-U / weiß  
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Profilsystem KBE 76mm 
KÖ 76mm 
TROCAL 76mm 

 

Profilnummer und 
Profilquerschnitt (B x D) 

76303 
110 mm x 76 mm 

 

Aussteifungsprofil V323  
Rahmenverbindung stirnseitig befräst und mit T-Verbinder J052 im Flügelrahmen ver-

schraubt 
 

Dichtungen nähere Angaben siehe Zeichnung  
Rahmendichtung   

Typ / Hersteller Anschlag und Verglasungsdichtung / profine GmbH   
Art / Material PCE   
Lage zweiseitig  
Eckenausbildung oben bandseitig auf Gehrung geschnitten und mit Rahmenprofil 

verschweißt, unten mit Oberkante Schwellenhalter endend 
 

Pfostendichtung   
Typ / Hersteller Anschlag und Verglasungsdichtung / profine GmbH  
Art / Material PCE  
Lage Senkrecht im Pfosten  
Eckenausbildung oben stumpf gestoßen, unten mit 8 mm Abstand zur Schwelle en-

dend 
 

Flügeldichtung   
Typ / Hersteller Anschlagdichtung / profine GmbH  
Art / Material PCE  
Lage vierseitig  
Eckausbildung mit dem Profil auf Gehrung geschnitten und verschweißt  

Schwellendichtung   
Typ / Hersteller Schlauchdichtung / profine GmbH  
Art / Material G060 / EPDM  
Lage horizontal unten  
Eckenausbildung stumpf mit Innenkante Windstop endend  

Falzentwässerung Festfeld innen und außen je 2 Stück Schlitze 5 x 25 mm  
nähere Angaben siehe Zeichnung 

 

Druckausgleich Festfeld oben im Überschlag 2 Stück Schlitze 5 x 25 mm 
im Falz 2 Stück Schlitze 5 x 25 mm 
nähere Angaben siehe Zeichnung 

 

Falzentwässerung Flügel innen und außen je 3 Stück Schlitze 5 x 25 mm  
nähere Angaben siehe Zeichnung 

 

Druckausgleich Flügel im Falz 2 Stück Schlitze 5 x 25 mm  
nähere Angaben siehe Zeichnung 

 

Falzentwässerung Sprosse außen 2 Stück Schlitze 5 x 25 mm  
nach unten 2 Stück Schlitze 5 x 25 mm 
nähere Angaben siehe Zeichnung 

 

Falzausbildung   

Blendrahmen Einfachfalz   

Flügelrahmen Einfachfalz   

Falzluft / Kammermaße seitlich 12 mm, oben 12 mm, unten 10 mm  
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Füllung    

Typ Hersteller 3-fach ISO Glas / Glas Mayer Ramstein  

Außenmaß (B x H) 1 St. 916 x 1098 mm / 1 St. 916 x 994 mm / 1 St. 515 x 2245 mm  

Sichtbare Größe (B x H) 1 St. 880 x 1062 mm / 1 St. 880 x 958 mm / 1 St. 479 x 2209 mm  

Einstand 18 mm  

Gesamtdicke 36 mm  

Glasaufbau 4 Float / 12 SZR / 4 Float / 12 SZR / 4 Float  

Flächenbezogene Masse 30 kg/m²  

Einbau (Füllungen)   
Abdichtungssystem Verglasung  
Innen   

Typ / Hersteller Glashalteleiste mit anextrudierter Lippendichtung / profine GmbH  
Art / Material 76503 / PVC  
Eckausbildung in den Ecken auf Gehrung geschnitten und gestoßen  

Außen   
Typ / Hersteller Verglasungsdichtung / profine GmbH  
Art / Material PCE   

Eckausbildung mit dem Flügelprofil auf Gehrung geschnitten und verschweißt  
Dampfdruckausgleich   

Typ oben innen und außen  2 Stück Schlitze 5 x 25 mm 
unten innen und außen 3 Stück Schlitze 5 x 25 mm 
nähere Angaben siehe Zeichnung 

 

Ausführung   
Beschläge Türen   
Schloss  Gangflügel  

Art Mehrfachverriegelung mit Falle, Riegel und Automatic-
Fallenriegeln 

 

Typ / Hersteller Z-TA E92 DM 50 PZ 2MF-HO+980 GM 1020 Silber VK8  
Nr. 242593 / Fa. MACO 

 

Nachweis DIN 18251 / EN12209 / DIN 18250  
Dornmaß 40 mm  
Entfernung 92 mm  
Drückerstift 10 mm  

Stulpausführung Flachstulp   
Stulpabmessung (BxHxD) 16 mm x 3 mm  

Befestigung geschraubt mit selbstschneidenden Schrauben 3,9 mm x 38 mm  
Riegelausschluss 23 mm  
Riegeleinstand ca. 17 mm  
sonstiges   

Hauptschließblech   
Art Fallen Riegel Schließteil  
Typ / Hersteller Art. Nr. 224097 / Z-TA rechts für PVC U-6/32/9 Silber / Fa. MACO  
Nachweis nicht vorhanden  
Material Stahl   
Abmessungen (BxH) 32 mm x 250 mm  
Dicke 10 mm  



Nachweis   Blatt 8 von 47 

Luftdurchlässigkeit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
kräfte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, Stoßfestigkeit 

 

Prüfbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014 

Auftraggeber:  profine GmbH 
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland) 

 

 

 
 

  

\\s
ift

01
\if

te
llo

_d
at

en
_r

w
\A

bl
ag

e\
V

O
13

00
27

38
\P

ro
je

kt
\P

R
05

\P
rü

fb
er

ic
ht

e\
13

-0
02

73
8-

P
R

05
 P

B
-C

01
-0

20
30

51
0-

de
-0

1_
P

B
11

.d
oc

 

Befestigung geschraubt mit selbstschneidenden 2 St. Schrauben 3,9 x 38 mm 
und 2 St. Fensterbauschrauben FEX KS 4,0 mm x 30 mm 

 

Sonstiges   

Nebenschließblech   
Art 2 Stück Riegelschließteile  
Typ / Hersteller Art. Nr. 217631 Riegelschließteil mit 2 Schlitzen / Fa. MACO  
Nachweis nicht vorhanden  
Material Stahl  
Abmessung (BxH) 32 mm x 180 mm  
Dicke 10 mm  
Befestigung geschraubt mit selbstschneidenden 2 St. Schrauben 3,9 x 38 mm  
Sonstiges und 2 St. Fensterbauschrauben FEX KS  4,0 mm x 30 mm  

Profilzylinder   
Art Doppelzylinder  
Typ / Hersteller Schließzylinder / Fa Schüring  
Nachweis DIN 18252 / DIN EN 1303  
Profilzylinderlänge 55 mm  
Bohrschutz nicht vorhanden  
Ziehschutz nicht vorhanden  
sonstiges   

Schutzbeschlag / Drücker   
Art Langschild   
Typ / Hersteller Liverpool / Fa. Hoppe  
Nachweis DIN 18257 / DIN EN 1906  
Material Aluminium / Dunkelbraun Seidenglänzend  
Bohrschutz nicht vorhanden  
Ziehschutz nicht vorhanden   
Stütznockenlänge 6 mm  
Dicke des Außenschildes nicht vorhanden  
Befestigung des Außenschil-
des 

kein Außenschild vorhanden  

sonstiges   
Bänder   

Art zweiteilig   
Typ / Hersteller Roto Door Line Haustürband PS 27 / Roto Frank AG  
Nachweis EN 1935  
Anzahl 3 Stück  
Material Aluminium   
Bandlänge 105 mm  
Befestigung Rahmenteilschrauben pro Band 2 Stück 

Senkblechschrauben 6,3 mm x 50 mm 
Flügelteilschrauben, pro Band 4 Stück Senkblechschrauben 
6,3 mm x 40 mm 

 

Lage / Position  siehe Zeichnung  
sonstiges   
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Befestigung des Probekörpers 
am Montagerahmen / an die 
Tragkonstruktion 

  

Befestigungsmittel Schrauben  
Typ Spax Schraube 5,0 x 100 mm  
Hersteller SPAX  

Befestigungsmittelabstände   
aus der Ecke   
dazwischen   

Ausführung Distanzverklotzung zum Stahlrahmen im Bereich der Befestigung  
Füllung der Anschlussfuge mit dauerelastischem Dichtstoff  

 
Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Überprüfung des Probekörpers im ift  (Artikelbezeich-
nungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers, wenn nicht als „ift-geprüft“ ausgewiesen). 

Probekörperdarstellungen sind in der Anlage „Darstellung Produkt/Probekörper“ dokumentiert. Die konstruktiven Details wurden 
ausschließlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale / Leistungen überprüft. Zeichnungen basieren auf unveränderten 
Unterlagen des Auftraggebers, wenn nicht anders ausgewiesen. Bilder wurden vom ift Rosenheim erstellt, wenn nicht anders 
ausgewiesen. 

 
 
1.2 Probennahme 

Dem ift liegen folgende Angaben zur Probennahme vor: 

Probennehmer:  profine GmbH  
 International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland), 
 Thomas Schuster 
Datum:  16.10.2013 

Nachweis:  Ein Probennahmebericht liegt dem ift vor. 

Anlieferdatum:  04.11.2013 

ift -Pk-Nummer:  13-002738-PK05 / WE: 35822-005 
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2 Durchführung 

2.1 Grundlagendokumente *) der Verfahren 

Prüfung 
 
EN 947:1998-12 
Hinged or pivoted doors - Determination of the resistance to vertical load 
EN 948:1999-08 
Hinged or pivoted doors - Determination of the resistance to static torsion 
EN 949:1998-12 
Windows and curtain walling, doors, blinds and shutters - Determination of the resistance to 
soft and heavy body impact for doors 
EN 950:1999-08 
Door leaves - Determination of the resistance to hard body impact 
EN 1026:2000-06 
Windows and doors - Air permeability - Test method 
EN 1027:2000-06 
Windows and doors - Watertightness - Test method 
EN 1121: 2000-06 
Doors – Behaviour between two different climates – Test method 
EN 1191:2000-02 
Windows and doors - Resistance to repeated opening and closing - Test method 
EN 12046-2:2003-11 
Operating forces -Test method - Part 2: Doors 
EN 12211:2000-06 
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method 
EN 13049:2003-04 
Windows - Soft and heavy body impact - Test method, Safety requirements and classification 
RAL-GZ 695:2010-05 
Güte- und Prüfbestimmungen für Fenster, Haustüren, Fassaden und Wintergärten 
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Klassifizierung / Bewertung 
 
EN 1192:1999-11 
Doors - Classification of strength requirements 
EN 12207:1999-11 
Windows and doors - Air permeability - Classification 
EN 12208:1999-11 
Windows and doors - Watertightness - Classification 
EN 12210:1999-11/AC:2002-08 
Windows and doors - Resistance to wind load – Classification 
EN 12217:2003-12 
Doors - Operating forces - Requirements and classification 
EN 12219: 1999-11 
Doors – Climatic influences – Requirements and classification 
EN 12400:2002-10 
Windows and pedestrian doors - Mechanical durability - Requirements and classification 
EN 13049:2003-04 
Windows - Soft and heavy body impact - Test method, Safety requirements and classification 
EN 14351-1:2006+A1:2010 
Fenster und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Teil1: Fenster und Außentüren 
ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit 
 
 

*) und die entsprechenden nationalen Fassungen, z.B. DIN EN 
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2.2 Verfahrenskurzbeschreibung 

 
Luftdurchlässigkeit - EN 1026 
 
Die Luftdurchlässigkeit wird nach EN 1026 stufenweise bis zur maximalen Prüfdruck-
differenz bei Überdruck und bei Unterdruck geprüft. Undichtheiten im Prüfaufbau 
werden mit Hilfe von künstlich erzeugtem Nebel sichtbar gemacht und mit dauerelas-
tischem Dichtstoff abgedichtet. Der Probekörper wird zunächst mit drei Druckstößen 
∆pmax + 10 % bzw. mindestens 500 Pa beaufschlagt. Im Anschluss wird die Luft-
durchlässigkeit bei den jeweiligen Druckstufen gemessen. 
 

+ Pa 

- Pa 

≥≥≥≥3 

≥≥≥≥1 

öffnen und schließen 
 

Zeit (sec.) 
 

0 

falls erforderlich 

 
 
Abbildung Prüfablauf Luftdurchlässigkeit 
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Widerstandsfähigkeit bei Windlast - Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast - 
EN 12211 
 
Die Widerstandsfähigkeit bei Windlast wird nach EN 12211 stufenweise bis zum Prüf-
druck p1 bei Überdruck und bei Unterdruck geprüft. Der Probekörper wird zunächst 
mit drei Druckstößen ∆p1 + 10 % beaufschlagt. Im Anschluss wird die frontale Durch-
biegung bei Überdruck ∆p1 und bei Unterdruck ∆p1 stufenweise ermittelt. Die weitere 
Windbelastung wird als Druck-Sog-Wechselbelastung mit 50 Zyklen von ± ∆p2 = 
∆p1 - 50 % auf den Probekörper aufgebracht. 
 
Positiver Druck  

P1 

P2 

-P2 

-P1 

Negativer Druck  

P1+10% 
30±±±±10 s 

60±±±±5 s 

Schrittweiser oder 
kontinuierlicher Druckanstieg, 
höchstens 100 Pa/s  

50 Zyklen  

7±±±±3 s 

7±±±±3 s 
30±±±±10 s 

0 
Zeit  

7±±±±3 s 

P1+10% 

 
Abbildung Prüfablauf Widerstandsfähigkeit gegen Windlast 
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Luftdurchlässigkeit - Wiederholungsprüfung - EN 1026 
 
Die Luftdurchlässigkeit darf nach der Prüfung der Widerstandsfähigkeit bei Windlast 
mit p1 (Durchbiegung) und p2 (Druck-Sog-Wechsellasten) die Obergrenze der ange-
gebenen Klasse nach EN 12207 um nicht mehr als 20% überschreiten. 
 
Schlagregendichtheit - EN 1027 
 
Die Schlagregendichtheit wird nach EN 1027 bis zur maximalen Prüfdruckdifferenz 
geprüft. Der Probekörper wird dauerhaft durch eine oben liegende Düsenreihe mit ei-
ner Wassermenge von etwa 2 l/min je Düse auf der Außenseite besprüht, wobei 
gleichzeitig ein Überdruck in Form von aufeinanderfolgenden Druckstufen in gleich-
mäßigen Abständen aufgebracht wird. Bei Probekörpern von mehr als 2,50 m Blend-
rahmenaußenmaß werden zusätzliche Düsenreihen in vertikalen Abständen von 1,5 
m unterhalb der oberen Düsenreihe angebracht. Die Wassermenge der zusätzlichen 
Düsenreihen beträgt etwa 1 l/min je Düse. 
 
 

5    10    15   20    25   30    35    40   45   50    55 

750 

600 

500 

400 

300 

200 
150 
100 
  50 
    0 

∆∆∆∆ P  ( Pa ) 

Zeit  (min)  

450 

 
Abbildung Prüfablauf Schlagregendichtheit 
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Widerstandsfähigkeit bei Windlast - Sicherheitsversuch - EN 12211 
 
Die Widerstandsfähigkeit bei Windlast (Sicherheitsversuch) wird nach EN 12211 bis 
zum Prüfdruck ∆p3 = ∆p1 + 50 % bei Überdruck und bei Unterdruck geprüft. 
 
 

Positiver Druck  

P3 

-P3 

Negativer Druck  

7±±±±3 s 

7±±±±3 s 

0 
Zeit  

7±±±±3 s 

 
Abbildung Prüfablauf Sicherheitsversuch 
 
Bedienungskräfte - EN 12046-2 
 
Ermittlung der Öffnungs-/Schließkräfte, des Ein- oder Ausklinkens sowie die Kräfte 
zum Ver- und Entriegeln der Beschläge durch einen Schlüssel oder Türdrücker an 
Drehflügeltüren mit Fallen. 
 
Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen Klimaten - EN 1121 
 
Die Öffnungs- und Schließseite des Türblattes oder Türelements wird im Rahmen der 
Prüfung unterschiedlichen Klimaten (Temperatur/Feuchte) über einen definierten Zeit-
raum ausgesetzt. Das gewählte Klima wird entsprechend der Anforderung eingestellt. 
Gemessen wird die Längs- und Querkrümmung des Türblattes oder Türelements.  
 
Dauerfunktion - EN 1191 
 
Die Dauerfunktionsprüfung wird nach EN 1191 durchgeführt. Es wird durch wieder-
holtes Öffnen und Schließen die mechanische Dauerhaftigkeit des Probekörpers und 
der enthaltenen beweglichen Teile unter Berücksichtigung einer festgelegten Anzahl 
an Bedienungszyklen geprüft. 
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Drehflügeltüren vertikale Belastung - EN 947 
 
Die vorgeschriebenen Prüflasten werden entsprechend Punkt 4 der Norm aufge-
bracht. Die Verformung wird mit der Messeinrichtung gemessen und registriert. Die 
Genauigkeit der Messung muss mit den Angaben der Prüfgrundlage übereinstimmen. 
 
Drehflügeltüren statische Verwindung - EN 948 
 
Die vorgeschriebenen Prüflasten werden entsprechend Punkt 4 der Norm aufge-
bracht. Die Auslenkung/Verformung wird mit der Messeinrichtung gemessen und re-
gistriert. Die Genauigkeit der Messung muss mit den Angaben der Prüfgrundlage 
übereinstimmen. 
 
Drehflügeltüren weicher Stoß - EN 949 
 
Die vorgeschriebenen Prüflasten werden entsprechend Punkt 4 der Norm aufge-
bracht. Die Messung der Abweichung der Ebenheit wird mit der Messeinrichtung ge-
messen und registriert. Die Genauigkeit der Messung muss mit den Angaben der 
Prüfgrundlage übereinstimmen. 
 
Drehflügeltüren harter Stoß - EN 950 
 
Die vorgeschriebenen Prüflasten werden entsprechend Punkt 4 der Norm aufge-
bracht. Die Bleibenden Eindrücke werden mit der Messeinrichtung gemessen und re-
gistriert. Die Genauigkeit der Messung muss mit den Angaben der Prüfgrundlagen 
übereinstimmen. 
 
Stoßfestigkeit - EN 13049 
 
Die Prüfung der Stoßfestigkeit wird nach EN 13049 unter Verwendung eines weichen, 
schweren Stoßkörpers gemäß En 12600, bestehend aus einem Zwillingsreifen mit ei-
nem Druck von 0,35 ± 0,02 MPa und einem Gesamtgewicht von 50 kg, durchgeführt. 
Die Prüfung dient zur Beurteilung der Wechselwirkung zwischen allen Teilen eines 
Fensters, besonders hinsichtlich der Nutzungssicherheit. 
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2.3 Prüfdurchführung 

Datum/Zeitraum 04.11.2013 bis 11.06.2014 
 

 
2.4 Prüfreihenfolge 

Nr. Prüfung Prüfnorm Klassifizierungsnorm 

1.  Luftdurchlässigkeit EN 1026 EN 12207 

2.  Widerstandsfähigkeit bei Windlast  

12.1 Durchbiegung 

12.2 Wiederholter Druck/Sog 

EN 12211 EN 12210 

3.  Luftdurchlässigkeit EN 1026 EN 12207 

4.  Schlagregendichtheit EN 1027 EN 12208 

5.  Widerstandsfähigkeit bei Windlast 
Sicherheitsversuch 

EN 12211 EN 12210 

6.  Bedienungskräfte EN 12046-2 EN 12217 

7.  Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen Kli-
maten 

EN 1121 EN 12219 

8.  Bedienungskräfte EN 12046-2 EN 12217 

9.  Luftdurchlässigkeit unter Verformung aus Kli-
maprüfung (lfd. Nr. 7) 

EN 1026 EN 12207 

10.  Dauerfunktionsprüfung EN 1191 EN 12400 

11.  Widerstand gegen Vertikallast EN 947 EN 1192 

12.  Widerstand gegen Verwindung EN 948 EN 1192 

13.  Widerstand gegen weichen Stoß EN 949 EN 1192 

14.  Widerstand gegen harten Stoß EN 950 EN 1192 

15.  Stoßfestigkeit EN 13049 EN 13049 
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3 Einzelergebnisse 

3.1 Luftdurchlässigkeit, Widerstandsfähigkeit bei W indlast, Schlagregendichtheit 
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3.3 Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, Stoßf estigkeit 
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Zeichnung 1 
Ansicht Probekörper, horizontaler und vertikaler Schnitt 
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Bild 1 
Probekörperansicht Öffnungsfläche 
 

 Bild 2  
Probekörperansicht Schließfläche 
 

 

 

 
Bild 3 
Band Innenansicht 
 

 Bild 4 
Band Falzansicht 
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Bild 5 
Hauptschloss 
 

 Bild 6 
Schließblech Hauptschloss 
 

 

 

 
Bild 7 
Nebenverriegelung 
 

 Bild 8 
Schließblech Nebenverriegelung 
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Bild 9 
Detail Ecke Rahmen / Pfosten innen 
 

 Bild 10 
Detail Ecke Rahmen / Bandseite 
 

 

 

 
Bild 11 
Detail Schwellenanbindung schließseitig  
 

 Bild 12 
Detail Schwellenanbindung bandseitig 
 

 

 

 
Bild 13 
Detail Ecke Flügel unten 
 

 Bild 14 
Detail Flügel oben 
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Bild 15 
Detail Sprosse / Flügelrahmen schließseitig 
innen 
 

 Bild 16 
Detail Sprosse / Flügelrahmen bandseitig  
innen 
 

 

 

 
Bild 17 
Detail Sprosse / Flügelrahmen schließseitig 
außen 
 

 Bild 18 
Detail Sprosse / Flügelrahmen bandseitig 
außen 
 

 

 

 
Bild 19 
Detail Pfosten unten, außen 
 

 Bild 20 
Detail Pfosten oben, außen 
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Bild 21 
Detail Glasanbindung Tür innen 
 

 Bild 22 
Detail Glasanbindung Tür außen 
 

 

 

 
Bild 23 
Detail Glasanbindung Seitenteil innen 
 

 Bild 24 
Detail Glasanbindung Seitenteil außen 
 

 

  

Bild 25 
Detail Abstand Oberkante Schwelle zu Ober-
kante Brett 
 

  

 


